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O polimetiimetacrilato (PMMA) tornou-se o material de escolha na confecgao de bases
de dentaduras devido a qualidade de suas propriedades fisicas, mecanicas, simplicidade
nos equipamentos necessarios para o seu processamento e o baixo custo. Quando
utilizado em conjunto com dentes artificiais desempenham fundamental importancia em
reabilitagtes orais. Contudo, fraturas e falhas adesivas entre esses materiais englobam
grande parte dos problemas dessa associagdo e podem ter como causas, a falta de
contato gue o polimero necessita ter com os dentes no momento de sua polimerizagio
para formar uma Onica rede polimeérica, propagac¢do de falhas em areas de alla
concentracio de estresse, contaminagio da superficie do dente efou as diferencas
estruturais entre os materiais, diferengas entre os tipos de dentes artificiais e a base de
resina acrilica (termopolimerizavel/autopolimerizavel) além da presenga ou nao de
retengies mecanicas e quimicas. Adicionalmente, a falta de padronizacdo nas técnicas
experimentais e a grande diversidade de produtos disponiveis tornam dificil a pratica
laboratorial e, conseqientemnente, o estudo e a solugdo desses problemas. Assim, esse
trabalho tera como objetive avaliar a resisténcia da unido de um polimero a diferentes
tipos de dentes arificiais preparados com retenc@es mecanicas. Para tanto, serdo
construidos 18 corpos-de-prova constituides individualmente por um cilindro de resina
acrilica incolor termopolimerizavel & um incisive central superior com uma perfuracio
circular no centro da regido cervical. Em seguida, serdo armazenados em solugio
aguosa de Rodamina B a 37°C, por um periodo de 7 dias. Apds essa etapa, a
microinfiltragao serd avaliada e os corpos-de-prova submetidos aos ensaios mecanicos
para avaliar a forga de unido entre dentefresina.
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